Teljesitménynyilatkozat Nr. TNy-DE-19.1-Thermorolle EPS 045

-az eurdpai parlament és a tanacs 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

Terméktipus azonosité kodja

Thermorolle EPS 045 DES

Rendeltetési terilet

Epitési célu hészigetel6 anyag; Mennyezet belsé vagy fédém (felsé oldal) esztrich alatti
szigetelésére hangszigetelési kdvetelményekkel.

Tipusnév

Gyarto neve és cime

BACHL EPS Lépéshang szigetelStekercs
Thermorolle EPS 045 DES

Kiegészitd informacio: felsé oldalon racsozott kivitell féliaval laminalva

KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Rohrnbach, e-mail: info@bachl.de

Gyartohely: Id. terméketiketten

Meghatalmazott képviseld neve és cime

nem alkalmazott

Teljesitmény allandésaganak értékelésére
és ellendrzésére szolgalo rendszer

3. rendszer

Bejelentett szervezet neve és azonositd
szama

Termék Elsé vizsgalata (PTD) a 3. rendszer szerint, a FIW-Minchen bejelentett szervezet

altal, azonositdé szama 0751

Teljesitmeénynyilatkozat Eur6pai Miszaki
Ertékelés alapjan

nem alkalmazott

Alapvetd jellemzék

Nyilatkozat szerinti teljesitmény

Tulajdonsag

Teljesitmény

Harmonizalt
miszaki el6iras

Hoévezetési ellenallas

Hévezetési ellenallas és
Hévezetd képesség

Rpld. tablazat
Ao = 0,043 W/(mK)

Tablazat. Hévezetési ellenéllas vastagsagfiiggése

vastagsag dn [mm] Rp [m?K/W]
20-2 0,45
25-2 0,55
30-3 0,65
35-3 0,80
40-3 0,90

Mas vastagsagok esetén az Rp értékeket linearis interpolaciéval vagy
Rp = vastagsag / Ap szerinti szamitassal lehet meghatarozni. A
vastagsagot [m]-ben, Rp-t a masodik tizedesjegy O-ra vagy 5-re valé

kerekitésével kell megadni.

Vastagsag

| dy = 20-2 — 40-3 mm T(0)

A hévezetési ellenallas tartéssaga hé,
idéjaras, 6regedés/romlas hatasara

Az EPS- termékek hbvezettképessége az id6 mulasaval nem valtozik.

Tlzallésag

Tazallésag

| euroosztaly E

A tlizallésag tartéssaga hé, id6jaras,
Oregedés/romlas hatasara

A forgalomba hozott EPS-termékek deklaralt tizallésaga az id6

mulasaval nem valtozik.

Nyomoszilardsag Nyomofesziiltség 10%-o0s dsszenyomasng TNM (NPD)
Nyomoszilardsag tartossaga Osszenyomas hatasara bekdvetkezd TNM (NPD)
Oregedés/romlas hatasara kuszas

Fagyasztas-kiolvasztassal szembeni TNM (NPD)

ellendllas

Hosszu idejli vastagsagcsokkenés TNM (NPD)
Huz6-/Haijlité szilardsag Hajlitészilardsag BS 50; = 50 kPa

Fellletre merdleges huzdészilardsag TNM (NPD)
Vizatereszt6 képesség Vizfelvétel hosszu idejii bemeritéskor TNM (NPD)

Diffuzio altali hosszu idejl vizfelvétel TNM (NPD)
Paraatereszté képesség Paradiffuzié TNM (NPD)

Lépéshanggatlas (talajon)

Dinamikai merevség
SD(i)*) = vastagsagfiggd

215 mm < 30 MN/m3; 220 mm <
20 MN/m?; 2 30 mm < 15 MN/m?3;
240 mm < 10 MN/m*

Vastagsag

TNM (NPD)

Osszenyomhatdsag
CP(i)*) = vastagsagfiiggd

Dicke: 2 15 mm < 2 mm; Dicke:
30 mm <3 mm

Izzitasi viselkedés

Izzitasi viselkedés

TNM (NPD)

Veszélyes anyagok szabadba jutasa,
kibocsatas az épuletbelsébe

Veszélyes anyagok szabadba jutasa

TNM (NPD)

EN 13163:2012
+A1:2015

TNM: Teljesitmény nincs meghatarozva (angol: NPD-No performance determined)

Az 1. pontban azonositott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban bejelentett teljesitmény(ek)nek.
A teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelés. A gyarté nevében és részérél alairé személy:

(Név és beosztas):

(Kiallitas helye és datuma) (Alairas):

Minéségbiztositas vezetd

Réhrnbach, 2019. 10. 16.

i.V. Oliver Stiurze
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