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Ko6z0sen értéket teremtlnk.

BACHL EXTRAPOR RELAX

HOMLOKZATI HOSZIGETELO LAP

A grafitadaléknak kdszonhetden kdzel 20%-kal kedvez6bb hdszigeteld
hatassal, és a fellletén fesziltégmentesitd, és jobb tapadast biztositd

bemetszésekkel
Csekély sulyu, konnyen alakithato, egyszerlen beépithetd



BACHL EXTRAPOR RELAX

Szabvanyjelolés: EPS-MSZ EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(70,-)1-DS(N)2-TR150-WL(P)0.5

Miiszaki tulajdonsagok

Hévezetési tényez6 A, (k6z6lt) W/mK 0,031

PR Ti T1
Vastagsag turés mm +1
Hosszusag tlrés .

. Li L2
szélesség < 500 mm mm +2
hosszisag > 500 mm -
Szv’élesss’ég tlrés Wi W2
szélesség < 500 mm mm +2
hosszusag > 500 mm -

g Si S2

Derékszoglség tlirés mm/m 22

. Ao Tt Pi P5
Sikbeliség tirés mm/m 5
Nyomofesziltség CS(10)i CS(10)80
(10%-0s 6sszenyomodasnal) kP 80
Méretallandésag adott hé- DS(TH)i DS(70,-)1
és nedvességtartalom esetén % 1
Méretalland6sdg normal laboratoériumi DS(N)i DS(N)2
korilmények kozott % +0,2
Hosszu idejl nedvességfelvétel .
teljes feltletl bemeritéssel Bulr WINRI0:5

AV A2 a BSi BS125
Hajlitészilardsag KPa 125
Feltletre merSleges irdnyu TRi TR150
huzészilardsag kPa 150
Paradiffuzios ellenallasi szam 20-40
Tlizvédelmi osztaly E

Tablaméret Vastagsag . Hovez,e tgsn

mm mm m?/csomag ellenallas
RI(m2K)/W]

100 2,5 3,2260

120 2 3,8710

140 1,5 4,5160

160 1,5 5,1610

1000 x 500 180 1 5,8060

200 1 6,0610

220 1 7,0970

240 1 7,7420

250 1 8,0645

260 0,5 8,3870

280 0,5 9,0320

300 0,5 9,6780

Lépcsos élképzés: 1000x500 mm lemezeknél 50-200 mm vastagsagig

felar ellenében rendelheté
Lemezvastagsag: elérhet6 egyedi méretekben

Tarolas, szallitas: Tartos tarolasnal a lemezeket ultraibolya sugarzastdl,

valamint nedvességtél és mechanikai hatasoktél védeni kell. A fenti
feltételek teljesilése mellett a termék korlatlan ideig felhasznalhato

Csomagolas: Polietilén félidban, egységcsomagokban
Alkalmazas: MSZ 7573 szabvany szerint a MEVSZ irdnyelvek
figyelembevételével

Tovabbi informaciok: BACHL Extrapor EPS Alkalmazastechnikai Utmutato

Szinjelolés: 1 piros sav

BACHL Extrapor RELAX homlokzati rendszerben

belsé vakolat

falszerkezet,
pl. tégla, beton

ragaszto

BACHL Extrapor RELAX
homlokzati elemek
feszlltségmentesitd
bemetszésekkel

ragaszto, tveghald
(beagyazva)
kulsé vakolat
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TNM Rendelet homlokzati falakra vonatkozé kévetelményeinek

teljesitése

Falszerkezet
tipusa,
vastagsaga

tomor tégla, 38cm
FELUJITAS
B30 tégla, 30cm
FELUJITAS

PTH 30N+F UJEPITES
PTH 38N+F UJEPITES
YTONG 30cm UJEPITES

U=0,24 W/m*K koltségoptimalizalt szinthez tartozo

hészigetel6 anyag gsagok (cm)

EPS 80H kézetgyapot RELAX
A=0,038 A=0,037 A=0,031
14 13 11
10 9 8
8 8 7
6 6 5

Falszerkezet
tipusa,
vastagsaga

tomor tégla, 38cm
FELUJITAS
B30 tégla, 30cm
FELUJITAS

PTH 30N+F UJEPITES
PTH 38N+F UJEPITES

YTONG 30cm UJEPITES

U=0,17 W/m?K t koézel nulla energiaigényii épiilet
szintjéhez tartozo hészigetel6 anyag vastagsagok (cm) 2

EPS 80H kézetgyapot RELAX
A=0,038 A=0,037 A=0,031
20 19 16
16 15 13
15 14 12

17.7/2006 (V.24.) TNM koltségoptimalizalt szint
2)7/2006 (V.24.) TNM rendelet kozel nulla energiaigény épllet szintjének

teljesitése fokozott hészigeteléssel (figyelembe véve a fajlagos hévesz-
teség tényez0 és az Osszesitett energetikai jellemz6 kovetelményeit is)
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A hészigetel6anyag-vastagsagok megadasanal nem lettek figyelembe
véve korrekcids ,rontd” tényezék, pl. a hészigetel6 anyag nedvesség-
felvételének, zsugorodasanak, beépitésének kedvezétlen hatasai,
héhidhatasok, dibelek okozta héhidassag.
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BACHL Hészigetel6anyag-gyarté Kft.

H-5091 Tészeg | Parkold tér 21. | Tel: +36 56 586 500 | bachl@bachl.hu

www.bachl.hu


https://bachl.hu/images/pdf/BACHL_Extrapor_EPS_kivitelezes.pdf

